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Solventsiz epoksi recine esasli, kimyasal ve fiziksel mukavemeti cok yiiksek kaplamalar olusturan ve kalin katlar halinde uygulanabilen, beton ve metal ylizeylerin kimyasal ve fiziksel dis etkilerden korunmasi amaciyla
gelistirilmis bir ic mekan ylizey kaplama sistemidir.

KULLANIM ALANLARI
« Endustriyel tesislerde, fabrikalarda, rafinerilerde ilag ve gida tretimi yapilan alanlarda, hastanelerde, okullarda, magazalarda, depolarda,
« Asit Uretim tesislerinde, kimya fabrikalarinda, laboratuvarlarda, otomotiv enddistrisi alanlarda, aritma tesislerinde, su tanklarinda, metal ve beton zemin ve duvarlarda dayanikli uzun émiirli bir kaplama olarak kullanilir.

UYGULAMA BILGILERi

Beton yiizey hazirhigi: Beton ylzeyler her tirli yagdan, kirden, tozdan ve yiizey atiklarindan arindirimali tamamen kuru ve temiz olmalidir. Yeni dokilmus beton yiizeyler icin 21 glin kuruma siiresi beklenmeli beton
prizini aldiktan sonra uygulamaya gecilmelidir. ISONEM FLOOR 2K uygulama 8ncesi yiizey ISONEM EP PRIMER (Epoksi esasli astar) ile 0,250 - 0,400 kg/m? sarfiyatiyla astarlanmalidir.

Celik ve metal yiizey hazirhgi: Uygulanacak metal ylizeyler, boya ile zemin arasinda boyanin yiizeye yapismasini engelleyecek her tiirlii yag, toz, pas ve benzer malzemelerden tiimiyle arindirlmalidir. Eger yiizeyde
eski epoksi boya var ise ve kaldirilamiyorsa eski boyanin yiizeyi bir zimparayla purizlendirilmeli ve solventle temizlenmelidir. ISONEM FLOOR 2K uygulama 6ncesi yiizey ISONEM ANTI RUST PRIMER (Antikorozif Astar)
ile 0,250 - 0,350 kg/m? sarfiyatiyla astarlanmalidir.

Karigimin hazirlanmasi: Oncelikle solventsiz boyanin (A Komponent) kutusu agilir ve bir iki dakika karistinilir. Daha sonra icine sertlestiricisi (B Komponent) katilarak iki dakika daha karisim tam homojen sekil alana kadar
iyice karistirilir. Malzemenin belirtilen karisim oraninda karistirilmasi cok énemlidir.

Uygulama Sekli: Karisim, hazirlanan yiizeye firca, rulo veya uygun bir piskiirtiicii ile uygulanir. Astar tamamen kurumadan 6-24 saat arasinda FLOOR 2K uygulamasina gegilmelidir. ilk kat kurur kurumaz ikinci kat 24 saat
icinde ve uygulama her zaman ayni yoénde yapilmalidir. Dikey yiizeylerde en az 3 kez ince katlar halinde yapilmalidir.

TEKNiK OZELLIKLER

- Yogunluk A komp. (25°C, g/mL) ¢ 1,55+£0,10

- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : 3000 - 5000

- Kati Madde Orani (Agirlik¢a %) : 100

- Su aktarim hizi (kg/ m*. hos) : <0,1SINIFW;

- Gekip koparma deneyi yoluyla Rijit sistem trafik ylkii olmadan > 1.0 N/mm?, trafik yikii ile
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yapisma dayanimi (N/mm?) birlikte 2,0 N/mm . .
- Su buhari gegirgenligi (m) : 5< So<50SINIFII ONEMUI UYGULAMA KOSULLARI
- Karigim émrii (23°C) : 30-40dakika ve RlSKLER
« Coziici : Organik ¢oziicl N
: RAL renklerinde diretili Uygulama yapilan ylizey, uygulama
. Ren!( T rer; i_”: e ure ; Ir esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamad Uygulama yapilacak yiizey temiz
- Sarfiyat # 1 kg/m’ (iki kat uygulama) mekanik ~ darbeler vb. tim dis ygulamada {00, i, yag,  camur  gibi
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan  : Min.5m?/5 kg set, Min. 2,5 m? /2,5 kg set etkenlerden 24 saat korunmalidir. dikkat edilmesi |, yqelerden anndinimis olmalid.
gerekenler Astar tam kurumadan, 6-24 saat
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AMBALAJLAMA & DEPOLAMA SADECE iC MEKAN KULLANIMINA Secimelid, (ygulamasina
- Ambalaj : 2,5kg set (A komponent: 2 kg, B komponent: 0,5 kg teneke kutu) UYGUNDUR. pen ; " ;
- - Kullanilmasi star - uygulamasinda uygulama
5 kg set (A komponent: 4 kg, B komponent: 1 kg teneke kutu) smerilen diger |zeminine bagl olarak ISONEM EP
-Depolama Sicakhgi : 5-35°C |SONEM ilriinleri PRIMER ya da ISONEM ANTI RUST
- Raf Omrii : Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim ASTAR kullaniimalidir.
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.
- Depolama Kogullari : Kuru ve serin ortamlarda, 1si ve ates kaynagindan uzakta, ambalaj kapaklar sikica Uygulama 5-35 °C arasinda uygulanmalidir.
kapali olarak saklayiniz. ) cak"g' )
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BETON MERMER, GRANIT HAM RHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Ik kat ile ayni yénde Ik kat ile ayni yénde IIk kat ile ayni yonde Ik kat ile ayni yénde X Ik kat ile ayni yénde
Yiizey Nemliligi Kuru yizey Kuru ylizey Kuru yiize Kuru yiize X Kuru yiize
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey
RAstar Kullanimi ISONEM EP PRIMER ISONEM EP PRIMER ISONEM EP PRIMER ISONEM EP PRIMER X ISONEM ANTI RUST PRIMER
Astar Kullanim Miktari 0,250 - 0,400 kg/m? 0,250 - 0,400 kg/m? 0,250 - 0,400 kg/m? 0,250 - 0,400 kg/m? 0,250 - 0,350 kg/m?
Uriin Kullanimi 2Kat 2 Kat 2 Kat 2Kat X 2 Kat
Urtin Kullanim Miktar 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA) 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA) 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA) 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA) X 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA)
Katlar Arasi Bekleme 6 - 24 Saat 6 - 24 Saat 6 - 24 Saat 6 - 24 Saat X 6 - 24 Saat
Dokunma Kurumasi 6 Saat 6 Saat 6 Saat 6 Saat X 6 Saat
Tam Kuruma 7 Gun 7 6Gun 7 Gun 7 Gun X 2 Gan
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Not: Kuruma siireleri yaklagik verilerdir, ortam kosullarina gére degiskenlik gosterebilir.
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Is bu teknik f&yde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler stiren bir bilgi birikiminin Griintdir. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasi ise
tamami ile kontrolim(iz ve sorumlulugumuz disindadir. is bu sebepten dolay! sorumlulujumuz sadece Griinimziin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar. 1 7

Saglik & Givenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri igin giincel Givenlik Bilgi Formuna bagvurulmalidir.




